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1.0 Vorbemerkungen/Aufgabenstellung

Das iff-Gutachter-Team wurde durch die
Auftraggeberin beauftragt, das angabegemai
seit 1997 von der Auftraggeberin im Markt
angebotene FuBbodenkonstruktionssystem,
Typ ,Schliter®-BEKOTEC®, im
Rahmen eines konkreten Bauobjek-
tes (im BUrogebaude der Fa. Schllter)
praxisnah zu begleiten und im weiteren eine
Bewertung dieses FuBbodenkonstruktions-
systems auf Dammschicht und/oder als
FuBbodenheizungssystem im Vergleich
zu herkdmmlichen, schwimmenden FuB-
bodenkonstruktionssystemen mit oder ohne
Warmwasser-FuBbodenheizung zu bewer-
ten.

Als Arbeitsunterlagen standen zur
Verfiigung:

1. Das technische Merkblatt der Antragstel-
lerin ,9.1 Schliiter®-BEKOTEC*, Stand
08/99 und 06/01.

2. Auszug aus dem Prufbericht A 1152/97
sowie der ausfuhrliche Prufbericht der
Bautest GmbH, Gesellschaft fir For-
schung und Materialprifung im Bauwe-
sen mbH, 86167 Augsburg.

3. Schallschutzmessungen, Prifzeugnis
des CSTB - Belgien.

4. Gewahrleistungszusage (Garantievertrag
5 Jahre).

5. Produkt-Haftpflicht mit Versicherungs-
schein-Nr. GHA V6/411/9113906/102.

6. Patentschrift des Verfahrenspatents,
Nr. DE 196 05 142 C 1.

7. Verschiedene Projektberichte.

8. Prufzeugnis der Saurefliesner-Verei-
nigung e. V., GroBburgwedel, Nr. 5310/
8/95 vom 11.10.1996 flr die ,Schliter®-
DITRA-Matte".

2.0 Beschreibung des zu
beurteilenden Systems
»Schliter®-BEKOTEC*

2.1 Allgemeine Beschreibung des
Systemaufbaues

Das FuBbodensystem ,Schlliter®-BEKO-
TEC" besteht aus einer Polystyrol-Estrich-
noppenplatte ,Schliter®-BEKOTEC-EN*
mit hierauf einzubauendem mineralischem
Estrich (Zementestrich, Calciumsulfate-
strich). Bei der Verwendung von starren
Belagen wie Keramik oder Naturstein, wird
die Entkopplungsmatte vom Typ ,Schli-
ter®-DITRA" Uber den Estrich verlegt / ge-
klebt und darauf werden oberseitig im Dinn-
bettverfahren die keramischen Fliesen bzw.
Naturwerksteinmaterialien verlegt.

Die Polystyrol-Estrichnoppenplatte vom
Typ ,Schliiter®-BEKOTEC-EN 2520 P* ist
angabegemal ein Polystyrol-Hartschaum-
Dammaterial vom Typ ,PS 25“.

»Schliter®-BEKOTEC-EN 1520 PF“ ist ein
Polystyrol-Hartschaum vom Typ ,PS 15¢,
welches mit einer Kunststoffolie an der
Oberflache Uberzogen ist und vorzugsweise
fUr FlieBestriche eingesetzt werden soll.

FUr Randbereiche gibt es die spezielle Rand-
platte ,Schlliter®-BEKOTEC-ENR 1520 P*.

Des weiteren kdnnen die zuvor genannten
Noppenplatten im Randbereich auch palB-
genau geschnitten und eingebaut werden.

Uber einen Stufenfalz bzw. mit zusatzlichen
Zapfen werden die einzelnen Noppenplatten
untereinander verbunden.

Die PlattengréBe (Nutzmal) betragt 75,5 x
106 cm mit einer Flache von 0,80 m?.

Zur Aufnahme der Heizungsrohre sind
die Noppen ”hinterschnitten”, so daB Hei-
zungsrohre mit Durchmessern von 10 bis 18
mm in der Regel ohne zusétzliche Arretie-
rung bzw. Klammern gehalten werden.

Bei konventionellen Zementestrichen steht
der Randstreifen vom Typ ,Schliter®-
BEKOTEC-BRS 810“ mit einer Dicke von
8 mm und einer H8he von 10 cm zur Ver-
figung.

FUr FlieBestriche ist der Randstreifen vom
Typ ,Schliter®-BEKOTEC-BRS 808 KF*
mit einem Klebefu3 aus PE-Schaum bzw.
Klebestreifen fur die Wandbefestigung zu
verwenden.

Nach Einbau des mineralischen Estrichs/der
Lastverteilungsschicht (sowohl Zement- als
auch Calciumsulfatestrich konventionell
verlegt als auch als FlieBestrich) kann
angabegemal sobald der Estrich begehbar
ist, also etwa nach 2 - 3 Tagen die Entkopp-
lungsmatte vom Typ ,Schlilter®-DITRA®
mit speziellem rlckseitigem Tragergewebe
in einen systembezogenen Fliesenkleber
(Zahnkelle 4 x 4 mm) verlegt werden.

Selbst bei Anhydrit- bzw. Calciumsulfat-
estrichen kann angabegemaRl schon bei
Begehbarkeit die Schluter®-DITRA-Matte
verlegt werden, also auch dann schon wenn
der nach den allgemein anerkannten Regeln
des Fachs einzuhaltende Restfeuchtigkeits-
gehalt noch lange nicht erreicht ist.

Aus der Geometrie der Noppenplatte ergibt
sich eine Mindestschichtdicke des Estrichs
von 32 mm zwischen und 8 mm Uber den
Noppen, wobei vier Hochpunkte pro Nop-
penplatte beim Abziehen des Estrichs die
Mindestlberdeckung markieren.

Bei Verwendung als Warmwasser-Fuf3-
bodenheizungssystem ist entgegen den
allgemein anerkannten Regeln des Fachs
bzw. der DIN 4725, Teil 4 kein Funktions-
heizen notwendig. Der fertige Belag mit
Keramik/Naturwerkstein kann bereits nach
7 Tagen in Betrieb genommen werden,
wobei die Vorlauftemperatur auf max. 45° C
Zu begrenzen ist.

Bei anderen Bodenbelagen sind die fur das
jeweilige Belagsmaterial geltenden Bedin-
gungen zu erfullen.



Bei der Entkopplungsmatte vom Typ
,SchlUter®-DITRA“ handelt es sich um eine
Kunststoffbahn auf Basis Polyethylen mit
quadratischen Vertiefungen in ,Schwalben-
schwanzform*® hinterschnitten.

Auf der Unterseite befindet sich zusatzlich
ein spezielles Tragerflies.

GeméaB technischem Merkblatt 6.1 ist diese
Kunststoffoahn wasser-undurchlassig und
wirkt als Wasserdampfbremse. Zusatzlich
ermoglichen die nach unten offenen Rippen-
stege einen Wasserdampfdruckausgleich
bei erhbhten Restfeuchtigkeitsgehalten in
der Estrichschicht.

In den technischen Unterlagen heiBt es, da
bei sachgerechter Verarbeitung, insbeson-
dere im Bereich der StoBuberdeckungen
sowie Wandanschlisse und Anschltisse an
Einbauteilen, mit der ,Schlter®-DITRA" eine
Abdichtung gegen nichtdrlickendes Wasser
hergestellt werden kann.

Ein Prifzeugnis in Anlehnung an die DIN
EN 106 ,Keramische Fliesen und Platten;
Bestimmung der chemischen Bestandig-
keit; Unglasierte Fliesen und Platten” und
DIN EN 122 ,Keramische Fliesen und
Platten; Bestimmung der chemischen Be-
standigkeit; Glasierte Fliesen und Platten®,
gepruft von dem Prifinstitut der Saureflies-
ner-Vereinigung e. V., GroBburgwedel, liegt
VOT.

Die Dicke/Einbauhdhe der ,Schlliter®-DITRA"
betragt 4 mm (einschlieBlich Rippenstruk-
tur).

2.2 Funktionsprinzip des ,,Schliiter®-
BEKOTEC* Systems

Wesentlicher Bestandteil des Systems ist
die spezielle ,Noppenplatte” und hier ins-
besondere die auf der Oberseite im gleich-
maBigem Raster angeordneten Noppen.

Diese Noppen bewirken zunachst eine
gezielte Unterbrechung an der Unterseite
der Estrichscheibe, wodurch es im Raster
dieser Noppen zu Haar- bzw. Mikrorissen
kommen soll.

Durch diese rasterférmige Anordnung der
Noppen soll gewahrleistet sein, daB die
Mikrorisse infolge Schwindens gleichmaBig
zwischen allen Noppen auftreten und verteilt
werden.

Dieses hat weiterhin zur Folge, daB3 der
Zementestrich im GesamtmalB weniger
schwindet.

Selbst mit diesen Haarrissen/mikrofeinen
Rissen bleibt jedoch die Verzahnung der
Estrichplatte im System als sogenannte
~,monolithische Scheibe“ erhalten.

Im Hinblick auf beheizte Konstruktionen
ist durch den volumenméaBig geringeren
Estrichquerschnitt bezogen auf das abso-
lute MaB der VolumenvergréBerung (unter
Beachtung des linearen Warmeausdeh-
nungskoeffizienten des Estrichs) bei dem
Betrieb der FuBbodenheizung eine geringere
Langenanderung festzustellen.

Das Verhalten / Bestreben des Zemente-
strichs hinsichtlich ,Aufschisselung“ bzw.
Verwolbung wird hierdurch im Ansatz auf-
gehoben.

Dieser Teil des Funktionsprinzips begriindet,
weshalb auch bei unglinstiger Raumgeome-
trie (Einschndrungen bzw. Geometriednde-
rungen) keine Bewegungsfugen im Estrich
erforderlich sind.

Lediglich Bautrennfugen/Bauwerksfu-
gen sind in den Estrich und Belag mit zu
Ubernehmen oder wenn aus schalltech-
nischen Grinden der Estrich und Belag
getrennt werden muB, z. B. im Turdurch-
gangsbereich, ist dieses zu beruck-
sichtigen.

Ansonsten sind in keramischen Flie-
sen-/Platten- und Natursteinbelagen nur
Bewegungsfugen Uber der ,Schllter®-
DITRA"-Matte erforderlich, also Feldbe-
grenzungsfugen. Diese sind so anzuord-
nen, wie dieses auch bei herkdmmlichen
FuBbodenkonstruktionen den Regeln der
Technik entspricht. Fir Bewegungsfugen
und Randfugen sollen systemergéanzend
entsprechende Profile der Serie Schiliter®-
DILEX eingesetzt werden.

Eine Estrichbewehrung ist systembedingt
grundsatzlich nicht erforderlich.

Mit einer Gesamtdicke des mineralischen
Estrichs von minimal 32 mm bis maximal
48 mm (bis max. 24 mm Uber den Noppen)
ergeben sich fir das Warmwasser-FuBbo-
denheizungssystem neben wirtschaftlichen
Aspekten und schnellen Reaktionszeiten
technische Vorteile. Aufgrund der geringen
Gesamtdicke des mineralischen Estrichs
kann grundsétzlich die Heizung energiespa-
rend mit sehr niedrigeren Vorlauftemperatu-
ren betrieben werden.

Uber die Anordnung der Entkopplungsmatte
»Schliter®-DITRA" wird der oberseitige
keramische Fliesen- bzw. Naturwerksteinbe-
lag (linearer Warmeausdehnungskoeffizient
nur etwa halb so grof3 wie Zementestrich)
vom Estrich wirksam entkoppelt.

Eine wechselseitige Beeintrachtigung
sowohl des mineralischen Estrichs zum
oberseitigen keramischen Fliesen- bzw.
Naturwerksteinbelag bzw. umgekehrt
Spannungen, resultierend aus dem unter-
schiedlichen Verformungsverhalten (z. B.
Scherspannungen) mineralischer Estrich zu
»Starrer Bodenbelag” werden neutralisiert.

3.0 Priifungen des Systems ,,Schlii-
ter®-BEKOTEC* mit
weiteren externen Priifinstituten

3.1 Priifung der Tragfahigkeit /
Belastung

Durch die Bautest GmbH - Gesellschaft fur
Forschung und Materialprifung im Bau-
wesen - wurde die ,Schliter®-BEKOTEC*-
Belagskonstruktion hinsichtlich ,Herstellung
und Prifung von Estrichen und Musterplat-
ten bei Verwendung von Produkten der Fa.
SchlUter® Systems KG* nach Auftrags Nr. A
1152/97 geprUft.

Zur Erstellung dieses Gutachtens liegt der
Prifbericht A 1152/97 sowie ein Auszug aus
dem Prifbericht A 1152/97 zum ,Schlliter®-
BEKOTEC*-System vom 29. Januar 1998
als verkirzte Zusammenfassung bei.



In Verbindung mit verschiedenen Dam-
materialien (Mineralfaser-Platten und Hart-
schaumdammung) wurden Prifkorper im
Format 83 x 41,5 cm bzw. 1,01 x 1,01 m
praxisnahen Belastungstests ausgesetzt.

Da eine Bestéatigungsprtfung des ,Schlt-
ter®-BEKOTEC"-Systems nicht analog der
DIN 18 560 ,Estriche im Bauwesen®, Teil
2 ,Estriche und Heizestriche auf Damm-
schichten (schwimmende Estriche)”, Stand
Mai 1992, erfolgen konnte, wurde ein
praxisnaher Versuchsaufbau Uber einen
mittigen Einzellasteintrag bzw. Lasteintrag
Uber 4 Stempel in symmetrischen Abstan-
den gewahlt.

In Auswertung der ermittelten Bruchspan-
nungen fur die verschiedenen Konstruk-
tionsaufbauten (Diagramm 1) wurde im
Priifergebnis ausgesagt, daB diese erzielten
Bruchspannungen die geforderten Rechen-
werte der DIN 1055 fUr Lastannahmen in
Wohn- und Burordumen von 2,0 kN/m? je
nach Systemaufbau deutlich bis mehrfach
Ubertreffen.

Bei Verlegung der Bekotec-Platten Uber
Dammung aus extrudiertem Hartschaum
wurden Rechenwerte flr Verkehrslasten von
5 kN/m? deutlich Ubertroffen.

Bezlglich der Einzelheiten wird auf den
Auszug aus dem Prufbericht vom 29. Januar
1998 hingewiesen.

3.2 Priifung des Trittschalles
(CSTC Belgien)

Durch das Akustiklabor des CSTC Belgien
wurde auf der Grundlage der DIN 4109,
prEN 20140-8 auf einer Flache von ca. 16 m?
(analog der Priifnorm) das ,Schlliter®-BEKO-
TEC*-System mit unterseitiger Mineralfaser-
Dammeschicht vom Typ ,Isover 35/30“ und
Polystyrol PST 22/20 geprdift.

FUr diese Prufungen liegen Prifzeugnisse
des CSTC Belgien vor.

Der Normtrittschallpegel, bestehend aus
der Normdecke und dem ,, Schititer®-BEKO-
TEC*-System wurde gemessen mit:

- Mineralfaser-Dammschicht 46 dB,

- Polystyrol-Dammschicht 48 dB.

Zum Vergleich wird darauf hingewiesen,
daB gemaB DIN 4109, Blatt 1, Tabelle 1
bei GeschoBh&usern mit Wohnungen und
Arbeitsraumen fOr Wohnungstrenndecken
und Decken zwischen fremden Arbeits-
rdumen die Mindestanforderungen fur den
bewerteten Normtrittschallpegel mit 53 dB
festgelegt sind.

Die Empfehlungen des erhdhten Schall-
schutzes im Beiblatt 2 der DIN 4109 werden
fUr diesen zuvor genannten Bereich hinsicht-
lich des bewerteten Normtrittschallpegels
mit 46 dB benannt.

4.0 Gutachterliche Begleitung des Ein-
baues des ,,Schliiter®-BEKOTEC*-
Systems in Iserlohn

Am Standort der Auftraggeberin wurde im
Rahmen einer Umnutzung ein Blrobereich
(Betriebsburo) neu eingerichtet.

Bei diesem Burobereich handelt es sich um
2 Raume bzw. dazwischen bzw. hiervor
angeordnetem Flurbereich mit einer Grund-
ridflache von insgesamt 350 m?.

Die GrundriBflache weist durch den lang-
gestreckten, schmalen Flur, die Veren-
gungen im Bereich von Turdurchgangen
und auch den ,groBen“ Raum in L-Form
insgesamt gesehen eine geometrisch un-
glnstige GrundriBsituation, bezogen auf
den Einbau einer ,schwimmenden® FuB3-
bodenkonstruktion, insbesondere auch
beheizte FuBbodenkonstruktion, - ohne Be-
wegungsfugen im Estrich - auf.
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Zunachst wurden 2 Lagen je 40 mm
dicke Dammplatten aus Polystyrol PS 20
als zusétzliche Warmeddmmung und
danach zu allen aufgehenden Wéanden,
TUrzargen, etc. der Randdammstreifen vom
Typ ,Schllter®-BEKOTEC-BRS* in einer
Dicke von 8 mm verlegt.

AnschlieBend wurde die Polystyrol-Estrich-
noppenplatte, Typ ,Schilter®-BEKOTEC-EN
2520P*, sach- und fachgerecht eingebaut
(Fotos 1 - 3).

Die einzelnen Platten wurden hierbei inein-
andergesteckt bzw. im Randbereich sauber
angeschnitten.

Wie auf dem Foto 4 erkennbar, wurde
weder in den Turdurchgéngen, im Bereich
der einspringenden Ecke (L-Form) des
groBen Buroraumes noch Uber die Lange
des Flures eine Bewegungsfuge im Estrich
angeordnet.

AnschlieBend wurden die Kunststoff-Rohr-
leitungen fur die einzelnen Heizkreislaufe
zwischen den Noppen verlegt.

Durch die besondere rasterférmige Anord-
nung und die ,hinterschnittenen“ Noppen
sind keine zusatzlichen Befestigungsmittel
zur Arretierung der Heizrohrschlangen auf
der Noppenplatte zur Anwendung gekom-
men (Fotos 5 - 8).

Im Flurbereich vor der Heizkreislaufverteilung
wurden die Heizrohrleitungen mit jeweiligem
Vor- und Rucklauf der Heizkreislaufe auf
den Noppenplatten sehr eng verlegt; an-
sonsten betrug der Rohrabstand nach War-
mebedarfsberechnung 22,5 cm.

Der Einbau des Zementestrichs am
19.10.2000 mit einer steifen (in Richtung
erdfeuchten) Konsistenz erfolgte in einer
Hoéhe von 8 mm Uber Oberkante Noppe
(Fotos 9 - 11).

Die Estrichoberflache wurde maschinell
geglattet (Foto 12).

Bemerkenswert ist, da3 das Fliesenmaterial
auf Paletten mit einem Hubwagen Uber
den Estrich transportiert bzw. auf diesem
abgestellt wurde, obwohl dieser gerade
einmal 4 Tage alt war und ohne daB Risse,
Einbrliche, etc. erkennbar waren (Foto 13),
womit die Tragféhigkeit des Systems doku-
mentiert wird.

Ab Montag, dem 23.10.2000, (also 4 Tage
nach Verlegung des Zementestrichs) wurde
die ,Schliter®-DITRA“-Entkopplungsmatte
in einen hydraulisch abbindenden Fliesen-
kleber nach DIN 18 156 unter Verwendung
eines Zahnspachtels 4 x 4 mm verlegt (Fotos
14 - 16).

Auf Foto 17 ist im Turdurchgangsbereich
erkennbar, daB im Zementestrich keine
Bewegungsfuge vorliegt.

Im Ubergangsbereich Boden/Wand wurde
das Eckbewegungsprofil vom Typ ,,Schliiter®
-DILEX-EK* verlegt und anschlieBend kera-
mische Fliesen in den Abmessungen 30 x 30
x 0,8 cm verlegt/geklebt (Fotos 18 + 19).

In den Turdurchgéngen und wo es als Feld-
begrenzung erforderlich war, wurden
Bewegungsfugenprofile vom Typ ,Schliliter®-
DILEX-BWS* in die Belagsflache Uber der
»Schllter®-DITRA"-Matte eingearbeitet.

Innerhalb des ,,groBen” Blroraumes wurde
in 3 Teilflachen jeweils ein Metallwinkel
im Wandbereich als ,H6henmeBlehre®
eingebaut zur Kontrolle einer etwaigen Ver-
wdlbung oder Absenkung der Estrich-
platte.

In diesen Bereichen wurden zunachst keine
Sockelplatten verlegt (Foto 20).

Wéahrend des Baustellenbesuches am
17.11.2000 wurde sachverstandigenseits
die Ebenheit der FuBbodenkonstruktion/der
keramischen Fliesenebene insbesondere
im Bereich dieser ,Hohenmarkierungen®
Uberprtift.

Wie auf den Fotos 21 - 24 erkennbar, waren
keinerlei Formveranderungen, d. h. Auf-
schusselungen oder Ruckschuisselungen
der Bekotec-Konstruktion mit Fliesenbelag
im Bereich dieser HohenmeBpunkte, fest-
zustellen.

Innerhalb der Turdurchgangsbereiche bzw.
der einspringenden Ecke des groBen Blro-
raumes war eine Feldbegrenzungsfuge
innerhalb der keramischen Fliesenebene
vom Typ , Schltter®-DILEX-BWS*-Profil an-
geordnet.

Im Rahmen des Ortstermins am 13.02.2001
wurde sachverstandigenseits die hier in
Rede stehende FuBbodenkonstruktion noch-
mals in Augenschein genommen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Bliros ein-
gerichtet und in Nutzung.

Die FuBbodenheizung war eingeschaltet.

Auch zu diesem Zeitpunkt waren keine
Verformungen/RUckschisselungen der FuB-
bodenkonstruktion im Ubergangsbereich zu
den Sockeln erkennbar.

5.0 Die nachfolgende
FOTODOKUMENTATION

verdeutlicht die in diesem Gutachten zuvor
dargestellten Einzelsachverhalte nochmals
optisch.

Auf die Formulierung von Fotobegleittexten
konnte verzichtet werden, da die einzelnen
Fotografien den jeweiligen Textstellen bereits
gezielt zugeordnet worden sind.
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6.0 Zusammenfassende Beurteilung

Bei dem ,Schllter®-BEKOTEC“-System
handelt es sich um eine spezielle schwim-
mende FuBbodenkonstruktion, bestehend
aus der Noppenplatte und dem darauf auf-
gebrachten mineralischen Estrich in geringer
Schichtstarke.

Die Ausfuhrung kann sowohl als unbeheizte
als auch beheizte Konstruktion erfolgen.

Der Vorteil liegt in der dunnschichtigen
Bauweise. Durch die strukturierte Nop-
penplatte werden Zwangspannungen oder
Eigenspannungen vermieden.

Es sind an diesem gutachterlich begleiteten
Objekt keinerlei Verwdlbungen der ,Schli-
ter®-BEKOTEC*“-Konstruktion oder Risse im
Estrich aufgetreten.

Im Verbund mit der ,SchlUter®-DITRA"-
Matte sind auf diese Konstruktion rissefreie
keramische Fliesenbelage erstellt worden.

Neben dem flUr dieses Objekt beschriebenen
keramischen Belages ist es moglich, andere
bekannte Oberbodenbelage wie z.B. textile
und elastische Bodenbelage zu verlegen.
Hier muB vor Verlegung die erforderliche
Restfeuchtigkeit des Estrichs fur das jewei-
lige Bodenbelagsmaterial vorliegen.

Mit Hinweis auf die durchgefuhrten Pri-
fungen sowie das beiliegende Prifzeugnis
ist dieses System ,Schllter®-BEKO-
TEC" fur eine Verkehrslast bis 2,0 kN/m?
Uber Dammstoffsystemen aus Mineralfaser-
platten nach DIN 18 165 und Schaumstoffen
nach DIN 18 164 freigegeben.

GeméaB Angaben der Antragstellerin ist
nach Abstimmung bzw. Detailplanung mit
ihr und unter Beachtung der konkreten
baulichen Situation auch die Aufnahme von
Verkehrslast bis 5 kN/m? (ber entsprechend
druckstabilen Dédmmstoffen mdglich.

Als Referenz-Objekte wird durch die Auf-
traggeberin auf den VW- und Audi-Aus-
stellungsraum der Fa. Giller, Masberg, das
Hotel ,Vier Jahreszeiten” Iserlohn, das Park-
schwimmbad Hofgeismar und den Neubau
der FuBgangerbrlcke als Verbindung zwi-
schen dem Einkaufszentrum Sophienhof
und dem Bahnhof Kiel verwiesen, um nur
einige zu nennen.

Hinsichtlich des Konstruktionsaufbaues
und insbesondere der Estrichgesamtdicke
bzw. Uberdeckungshdhe des Estrichs tber
Heizungsrohr entspricht dieses FuBbo-
densystem nicht den allgemein anerkannten
Regeln des Faches und auch nicht der DIN
18 560 ,Estriche im Bauwesen®, Teil 2 ,Est-
riche und Heizestriche auf DAmmschichten
(schwimmende Estriche)*.

Auch in Bezug auf die Aussagen in der DIN
18 560, Teil 2, bezlglich der Anordnung
von Fugen, insbesondere Bewegungsfu-
gen, bestehen deutliche Abweichungen
des ,Schllter®-BEKOTEC"-Systems zu
herkdmmlichen, mineralischen Lastvertei-
lungsschichten.

Ebenso ist entgegen den Regelwerken
bei dem BEKOTEC-System in Verbindung
mit Keramik oder Natursteinbelagen keine
Estrichbewehrung erforderlich.

GemanR den technischen Aussagen der
Fachinformation ,Schnittstellenkoordina-
tion bei beheizten FuBbodenkonstruktio-
nen®, Stand November 1998 und unter
Mitwirkung anderer Fachverbande, her-
ausgegeben vom Zentralverband Sanitér
Heizung Klima, gilt fir Verlegereife eines
herkdmmlichen Zementestrichs < 1,8 CM-%
Restfeuchte. Bei Calziumsulfatestrichen sind
hier Restfeuchten < 0,3 CM-% gefordert.

Diese vorgenannten Anforderungen bezlig-
lich Restfeuchte des Estrichs gelten flir das
»Schliter®-BEKOTEC*-System nicht.

Sowohl die in der DIN 18 353 ,Estrichar-
beiten” unter Punkt 3.2.2 und auch dem
technischen Merkblatt ,Keramische Fliesen
und Platten, Naturwerkstein und Beton-
werkstein auf beheizten zementgebundenen
FuBbodenkonstruktionen“, Stand Septem-
ber 1995 vorgeschriebene Bewehrung
ist fur das ,Schliter®-BEKOTEC"-System
grundsétzlich nicht erforderlich.

Die Firma SchlUter® Systems KG bietet fur
ihr System vom Typ ,Schiiter®-BEKOTEC*
einen Gewahrleistungs-Vertrag fur 5 Jahre
auf die Rissefreiheit des Belagsmaterials an.
Dieses gibt nicht zuletzt dem Handwerker
ausreichend Sicherheit hinsichtlich des Werk-
vertrages. Die Gewahrleistungszusage ist
Uber die Betriebshaftpflicht abgedeckt.

Als wesentliche Vorteile des Systems
»Schliter®-BEKOTEC* sind die geringe Kon-
struktionshéhe des Gesamtaufbaues und
eine erhebliche Zeitverkirzung hinsichtlich
der Verlegereife (bei keramischen Fliesen
und Platten sowie Naturwerksteinplatten als
Belagsmaterial) hervorzuheben. Als weiteres
wird ein rissefreier und verwdlbungsfreier
Belag gewéahrleistet, was als besonderer
Vorteil zu bewerten ist.

Aus energiewirtschaftlicher Sicht bietet das
System eine rationelle Energieausschop-
fung. Nach Angaben aus Erfahrungswerten
reicht eine Vorlauftemperatur < 30 °C. Somit
ist das ,Schlliter®-BEKOTEC“-System eine
energiesparende Heizungskonstruktion.

Eine FuBbodenheizung nach dem ,,Schilter®-
BEKOTEC"-System kann bereits 7 Tage
nach Fertigstellung des Fliesen- / Naturstein-
belages in Betrieb genommen werden.

Ein weiterer Vorteil fir einen rationellen
Arbeitsablauf und die Baustellenkoordina-
tion ist der Verzicht auf Bewegungsfugen
im Estrich und der grundsétzliche Verzicht
auf eine Bewehrung.



In Verbindung mit dem AbschluB eines
Gewahrleistungs-Vertrages zwischen der
Fa. Schllter®-Systems KG und dem aus-
fuhrenden Fachunternehmen ist somit
neben der rechtlichen/gewahrleistungs-tech-
nischen Absicherung flr den Unternehmer
und den Bauherrn ein FuBbodensystem
am Markt, welches als neue und innovative
L6sung fur die Problemstellungen auf den
heutigen Baustellen zu beurteilen ist mit
den Vorteilen:

- keine Verformung / Verwdlbung der
Estrichscheibe,

- keine Risse im Belagsmaterial aus Kera-
mik oder Naturstein,

- ausreichende Lastaufnahme fUr den
jeweiligen Einsatzbereich je nach Damm-
material bis 5 KN/m?,

- geringe Konstruktionshdhe,

- schnelle Einbauzeiten,

- zeitsparende und damit kostengunstige
Baustellenablaufe,

- Wirtschaftlichkeit bezogen auf Energie-
ausnutzung bei FuBbodenheizungen,

- kein Schadensrisiko fur ausfUhrende
Firmen und Bauherren (Gewahrleistungs-
vertrag).

HIERMIT WIRD EIDESSTATTLICH VER-
SICHERT, DASS DIE AUSFUHRUNG
GUTACHTERLICHER ARBEITEN, DIE
AUSAR-BEITUNG UND DIE SCHRIFTLI-
CHE AUSFERTIGUNG DES GUTACHTENS
UNPARTEIISCH, AUSSCHLIESSLICH
NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN
ERFOLGTE.

iff-Gutaghterf Team
Der Sadhvergtandige

Dipl.-IngAR. Gdgewi
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